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浙江中鼎检测技术有限公司  
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送样单位： 台州国广建材有限公司 

地    址： 温岭市松门镇南谭二村新沙路廊西北面第一幢 

 

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认： 

样品名称： 安尤利 

样品型号： AYL-8-04 

收样日期： 2017 年 08 月 28 日 

完成日期： 2017 年 08 月 29 日 

 

检测结果：请参见下页。 

 

检测要求和结论： 

序号 检测样品 标准和要求 结论 

1  送测样品的测试材料 客户关于甲醛含量的要求 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

授权签字人:  

中鼎检测机构 

 

                                          $中文章$ 

 

                            

余虎 

实验室主管 
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检测结果：  

甲醛 

方法：GB/T 19941.5，使用紫外可见分光光度计（UV-Vis）分析。 

材料编号 客户限值(mg/kg) 结果(mg/kg) 判定 

1 75 N.D. 合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

注释： 1. mg/kg = 毫克每千克 (ppm)。 

2. N.D. = 未检测到 (小于 RL)。 

3. RL (报告限值) = 16.0mg/kg。 

 

 

测试材料清单 

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目 

材料编号 描述 位置 

1  蓝色/白色塑料 配件整体 

 

样品照片： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***报告完*** 
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